
5

ÍnDICE GERAL

apresentação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

I. AnáLIsEs DE MAtErIAIs

ana aBrunhosa & dulcIneIa B. pInto
O contributo das análises metalográficas na caracterização cultural e estilística
de adornos metálicos da Idade do Ferro. O caso do Crasto de Palheiros – Murça/Norte de Portugal . . . . . . .  13

C. E. BOTTAINI, C. GIARdINO & G. PATERNOSTER
estudo de um conjunto de machados metálicos do norte de portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

JOãO LuíS CARdOSO, S. dOMíNGuEz-BELLA & J. MARTíNEz LóPEz
Ocorrência de contas de fluorite no Neolítico Final e no Calcolítico da Estremadura (Portugal) . . . . . . . . . . . .  35

JOSé MANuEL COMPAñA PRIETO, LAuRA LEóN REINA, CRISTINA CAPEL FERRóN,
SuSANA ESThER JORGE VILLAR, VICTOR hERNáNdEz JOLíN &  MIGuEL áNGEL GARCíA ARANdA
Archaeometric study of Iberian pottery from “El Castillejo” (Alameda, Malaga, Spain) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

FABIáN CuESTA GóMEz, óSCAR GARCíA VuELTA, MARC GENER, IGNACIO MONTERO Ruíz, 
MERCEdES MuRILLO-BARROSO, ALICIA PEREA & MARTINA RENzI
técnicas de dorado en época prerromana: nuevos casos de estudio en el interior peninsular. . . . . . . . . . . . . .  51

M. I. dIAS, M. J. TRINdAdE,  C. FABIãO, A. SABROSA J. BuGALhãO, J. RAPOSO, 
a. guerra a. l. duarte & m. I. prudêncIo
Arqueometria e o estudo das ânforas lusitanas: o caso do Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, 
(Lisboa) e de centros produtores do Tejo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

ELIN FIGuEIREdO, FILIPA LOPES, MARIA dE FáTIMA ARAúJO, RuI JORGE CORdEIRO SILVA, 
JOãO CARLOS SENNA-MARTINEz & ELSA LuíS
Os primeiros bronzes do território Português: uma primeira abordagem arqueometalúrgica 
a um conjunto de machados tipo Bujões / Barcelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

MANuEL GARCíA-hERAS, FERNANdO AGuA, JuAN F. CONdE, uRSzuLA kOByLIńSkA
& zBIGNIEw kOByLIńSkI
Early Iron Age pottery production in western Poland. An archaeometric perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

P. C. GuTIéRREz, A. GARCíA, E. CATALáN, A.PARdO, R. CASTELLO & J. BARRIO
estudio analítico de un conjunto de vidrios procedentes del yacimiento de la Villa de el saucedo 
utilizando las técnicas SEM-EdX y LIBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89



6

NuNO INáCIO, FRANCISCO NOCETE, JOSé M. NIETO, PEdRO LóPEz ALdANA,  
ANA PAJuELO, MOISéS R. BAyONA & dANIEL ABRIL
Cerámica común y campaniforme en Valencina de la Concepción (Sevilla): Indagando su procedencia 
a través del análisis arqueométrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

NuNO INáCIO, FRANCISCO NOCETE, JOSé M. NIETO, REINALdO SáEz, 
MOISéS R. BAyONA & dANIEL ABRIL
Producción y procedencia de la cerámica del poblado de Cabezo Juré (Alosno, huelva, España): 
análisis arqueométrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

IGNACIO MONTERO RuIz, yOuSSEF BOkBOT, MERCEdES MuRILLO-BARROSO 
& marc gener moret
Metalurgia pre-islámica en Marruecos: nuevos análisis y valoración comparativa con la metalurgia 
de la península Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

SONIA MuRCIA-MASCARóS, CLOdOALdO ROLdáN, FRANCESCA MONTAGNER, 
IgnasI domench VIVes & lIdIa Font
Análisis de piezas de vidrio procedentes de la excavación Mercado del Borne de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . .  119

CARLOS P. OdRIOzOLA, RuI MATALOTO, JESúS MORENO-GARCíA, 
ROdRIGO VILLALOBOS-GARCíA &  JOSé MARíA MARTíNEz-BLANES
Producción y circulación de rocas verdes y sus productos en el Sw peninsular: el caso de Anta Grande 
de zambujeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

CARLOS P. OdRIOzOLA, VíCTOR huRTAdO, ELISA GuERRA dOCE,  
ROSARIO CRuz-AuñóN & GERMáN dELIBES dE castro
Los rellenos de pasta blanca en cerámicas campaniformes y su utilización en la definición 
de límites sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

TERESA PALOMAR, MANuEL GARCíA-hERAS & Mª áNGELES VILLEGA
deterioro y alteraciones de vidrios romanos en medio marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

F. PEREIRA, R. J. C. SILVA, A. M. M. SOARES & M. F. ARAúJO
Estudo arqueometalúrgico de artefactos provenientes do Castro de Vila Nova de São Pedro 
(Azambuja, Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163

LuIS PéREz RAMOS & FRANCISCO L. TORRES ABRIL
Geología, litología e identificación de áreas fuente y caracterización de las materias primas líticas 
del yacimiento del Modo 3 de la desembocadura del río Guadalmesí (Tarifa, Cádiz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  173

FRANCISCO TORRES ABRIL, LuIS PéREz RAMOS, VICENTE CASTAñEdA FERNáNdEz, 
yOLANdA COSTELA MuñOz & VERóNICA SáNChEz LOAIzA
Geología, materias primas y áreas de captación del sitio con tecnología solutrense de la Fontanilla 
(Conil de la Frontera, Cádiz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179

R. TRIãES, J. COROAdO & F. ROChA
Caracterização composicional e tipológica da cerâmica industrial do território de Conimbriga . . . . . . . . . . . . .  185



7

J. A. TuñóN LóPEz, A. SáNChEz VIzCAíNO, h. ChIAVAzzA & M. MONTEJO GáMEz
Los colores de la cerámica Viluco y diaguita Chilena: determinación de pigmentos utilizados 
en la decoración cerámica indígena del norte de Mendoza (Argentina) 
mediante Microespectroscopía Raman y microfluorescencia de energía dispersiva de rayos X . . . . . . . . . . . . .  193

PEdRO VALéRIO, RuI J. CORdEIRO SILVA, TERESA R. NuNES dA PONTE,  
MARIA dE FáTIMA ARAúJO & ANTóNIO M. MONGE SOARES
Estudo arqueometalúrgico das dádivas funerárias dos hipogeus do Bronze Pleno 
do Sudoeste da horta do Folgão (Serpa, Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

II. BIoMAtErIAIs E EstuDos pALEoAMBIEntAIs

y. CARRIóN MARCO, E. BAdAL GARCíA & I. FIGuEIRAL
Bioindicadores leñosos para conocer los cambios climáticos y antrópicos en Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211

huGO GOMES, PEdRO P. CuNhA, PIERLuIGI ROSINA & LuIz OOSTERBEEk
Interpretation of clay mineral associations of quaternary sediments at alto ribatejo
(Central Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223

III. ConsErvAção

AGNèS LE GAC, JOSé CARLOS FRAdE, ANA MARGARIdA CARdOSO, PAuLA BARROS, 
elsa murta & antónIo candeIas
Elementos para uma arqueologia de misturas de cera-resina usadas como adesivos em talha 
e escultura policromada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233

A. kRIzNAR, V. MuñOz, M. A. RESPALdIzA & M. VEGA
Análisis no destructivo por XRF portátil del retablo de la Natividad del Señor del Maestro de Moguer 
(siglo XVI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241

P. PAJuELO CABEzAS, M. J. NuEVO & A. MARTíN SáNChEz
Caracterización de los pigmentos en la obra del pintor costumbrista español Pérez Jiménez 
mediante XRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247

T. SILVA, S. CABO VERdE, G. CARdOSO, A. C. FERNANdES, M. J. TRINdAdE, C. I. BuRBIdGE, 
M. I. dIAS, M. L. BOTELhO & M. I. PRudêNCIO
Perfis de contaminação e inactivação microbiana em azulejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253

M. A. STANOJEV PEREIRA, M. I. PRudêNCIO, J. G. MARquES, M. O. FIGuEIREdO, M. I. dIAS, 
T. P. SILVA, L. ESTEVES, C. I. BuRBIdGE, M. J. TRINdAdE, R. MARquES & M. B. ALBuquERquE
Tomografia de neutrões aplicada a azulejos dos séculos XVI e XVII – visualização para caracterização, 
diagnóstico e optimização de técnicas de conservação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261

RICARdO TRIãES, JOãO COROAdO, FERNANdO ROChA & VIRGíLIO hIPóLITO CORREIA
Estudo tipológico da cerâmica de construção da cidade romana de Conimbriga, Portugal 
– Metodologia para a conservação de estruturas arqueológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267



8

Iv. DAtAção

J. SANJuRJO-SáNChEz, J. R. VIdAL ROMANí, M. VAquEIRO & A. GRANdAL d’ANGLAdE
datación por termoluminiscencia de cerámicas de cuevas y cavidades graníticas en el Nw 
de la península Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

v. pAtrIMónIo ConstruÍDo

c. alVes
O presente como chave do passado no estudo das alterações dos materiais do património cultural . . . . . . . . .  283

M. A. ROGERIO-CANdELERA, A. z. MILLER, A. dIONíSIO, M. F. MACEdO & C. SAIz-JIMéNEz
Técnicas no destructivas para la monitorización cuantitativa y cualitativa de procesos de biodeterioro 
en materiales pétreos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287

J. SANJuRJO-SáNChEz & C. A. S. ALVES
Isótopos estables en materiales de construcción pétreos como trazadores de los efectos de la polución . . . . .  295

J. SANJuRJO-SáNChEz & M. GóMEz-hERAS
Establecimiento de las temperaturas máximas alcanzadas en el incendio de edificios históricos 
por termoluminiscencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299

vI. téCnICAs AnALÍtICAs E MEtoDoLógICAs

GuILhERME CARdOSO, LuIz OOSTERBEEk & M. ISABEL dIAS
Construção de uma base de dados de datações de sítios arqueológicos da Península Ibérica: 
contribuição para o estudo de sequências cronológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305




